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KUPFER­ und MESSINGREINIGER

Sicherheit

Bitte  zur  eigenen  Sicherheit  mit  Handschuhen  und 
am  besten  Schutzbrille  arbeiten.  Bitte  berühren  Sie 
den gereinigten und entfetteten Gegenstand nicht mit 
den  Fingern,  tragen  Sie  bitte  Handschuhe  oder 
verwenden  Sie  eine  Pinzette.  Fingerabdrücke 
verhindern  ein  gleichmäßiges Einwirken  der  Lösung 
und Sie erhalten kein gutes Resultat.

Anwendungsfelder

Angelaufenes  Kupfer,  Bronze  und  Messing  (blaue, 
grüne  und  schwarze  Patina),  zusätzlich  auch  guter 
Reinigunseffekt  auf  anderen  Metallen  wie  Eisen, 
Stahl  u.v.a.  Nicht  geeignet  ist  Silber,  hier  bitte 
unseren  Tifoo  Silberreiniger  verwenden.  Um  die 
Objekte anschließend auf Hochglanz zu bringen und 
letzte  Verunreinigungen  zu  entfernen  empfehlen wir 
Ihnen  die  Verwendung  unserer  Tifoo  PowerPolish 
Metallpolitur.

Ungeeignet:
Silber,  Aluminium,  verchromte  und  vernickelte 
Oberflächen

Vorbehandlung und Reiniger
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Verwendung

Geben Sie den Reiniger  in ein Glas und tauchen Sie die Gegenstände unter, die 
Sie  reinigen  wollen.  Nach  wenigen  Minuten  sind  diese  blank  und  können  zum 
Beispiel mit Stahwolle auf Glanz poliert werden. Bei großen Flächen: Reiniger auf 
Stahlwolle oder einen Lappen auftragen und mehrmals über die patinierte Fläche 
wischen, die dunklen Stellen  lösen sich dann auf und man sieht nach kurzer Zeit 
das  blanke  Metall.  Wird  der  Kupfer­  und  Messingreiniger  vor  einer  Patinierung 
oder Galvanisierung angewendet, waschen Sie den Reiniger gründlich mit Wasser 
ab.

Im  folgenden Anwendungsbeispiel  ist  ein  „Vorher­Nachher“  Vergleich  zwischen 
einem ungereinigten und gereinigten Kupferstück zu sehen.

TIFOO ­ eine Marke der

MARAWE GmbH & Co KG

Donaustaufer ­ Str. 378 
Gebäude 64 
93055 Regensburg 

Tel.: +49 941 29020439 
Fax: +49 941 29020593 
e­mail: info@tifoo.de 
Web: www.tifoo.de

­ Das Objekt rostet rötlich nachdem der Reiniger angewandt wurde: Waschen Sie 
den Reiniger nach dem Auftragen gründlich ab. Höchst warscheinlich ist ein 
gewisser Eisenanteil in der Legierung. Greifen Sie lieber auf "Tifoo Power Polish" 
zurück.

Troubleshooting




